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Divulgazione dei risultati ottenuti dal piano sperimentale di tornitura criogenica 

effettuata presso il MUSP. Descrizione della realizzazione dell’impianto e degli 

aspetti a lungo termine della linea di ricerca criogenica impostata dal laboratorio. 

 


